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Die Kreativen am Bau.

1 Dispersionsfarben

1.1 wassind Dispersionen?

Im physikalisch-chemischen Sinne werden Dispersionen (lat. dispergere = fein zer-
teilen) in 3 Gruppen eingeteilt:

DISPERSION
SUSPENSION EMULSIONEN AEROSOL
(fest in flussig) (flssig in flissig) (fest oder flUssig in Gas)
Bsp.: - Binder (Polymerharz in Wasser) Bsp.: - Milch, Mayonnaise Bsp.: - Nebel (Wasserin Luft)
- pigmenthaltige Anstrichstoffe - Leindl in Wasser - Rauch (Feinstaub in Luft)

In der Chemie steht die Bezeichnung Dispersion nach DIN 53900 fir ein System aus
zwei oder mehreren Phasen, wobei eine Phase resp. ein Stoff in einer anderen Phase
fein verteilt ist. Im weiteren Sinn kénnen also alle wasserverdiinnbaren Anstrich-
stoffe als ,Dispersionen" bezeichnet werden, welche in chemischem Sinne eine
Suspension oder Emulsion darstellen.

Als ,Dispersionsfarbe" bezeichnet der Maler Anstrichstoffe, welche ,Dispersions-
Binder"; d.h. Polymerharze in Dispersionsform als Bindemittel enthalten!

BEGRIFFSBESTIMMUNG IN DER MALER-FACHSPRACHE

e  Wasserverdinnbare Anstrichstoffe:

Bezeichnet die Gesamtheit aller Anstrichmaterialien, welche mit Wasser geldst
oder verdinnt werden kénnen.

e ,Wasserlacke":

Sind vom Namen her lackahnlich zu verarbeitende Anstrichstoffe, z.B.:
wasserverdinnbare Kunstharz-, 2 Komp.-Epoxi- und 2 Komp.-PUR-Lacke,
stellen i.d.R. vergleichbare Alternativen zu den entsprechenden |6semittelhal-
tigen Anstrichstoffen dar (mit sehr &hnlichen Eigenschaften).
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e Dispersionslacke (,Acryllacke"):

M-T3

Sind spezielle, meist lackdhnlich zu verarbeitende Anstrichstoffe auf Poly-
merisatharzbasis in Dispersionsform mit besonderen, ausgewahlten Haf-
tungs-, Bestandigkeits- und Haltbarkeitseigenschaften!

e ,Dispersionsfarben®

So bezeichnet man im Maler-Fachjargon zusammenfassend geméss Tabelle
die ,Dispersionen" (sog. konventionelle Innen- und Aussendispersionen) und
die Dispersionslacke (Acryllacke).

Wasserverdunnbare Anstrichstoffe

+Wasserlacke"
Mineralfarben | ,Dispersionen“ | Dispersionslacke | Kunstharzlacke | 2K-Lacke Spezial-
Leimfarben (konventionell) | (,Acryllacke™) Ollacke (2K-PUR- und lacke
2K-Epoxibasis)

- Kalkfarben Konventionelle - Acrylprimer - KH-Grundierung - 2 K-Epoxilacke EB-Lacke
- Silikatfarben Innen- und Aussen- | - Acrylvorlacke - KH-Vorlacke (v.a. Boden- UV-Lacke
- Anstrichstoffe dispersionen - Acryldecklacke - KH-Decklacke farben) Usw.

auf Gips- und (Wand- und Fassa- - 1K-Bodenfarben usw. - 2K-PUR-Lacke

Zementbasis dendispersionen) - Acryl-Klarlacke - Olemulsionen

- [ oDispersionsfarben |

1.2 Eigenschaften und Typen von Poly-

merisatharzen

Wie es der Name sagt, werden Polymerisatharze durch eine chemische Polymerisa-
tionsreaktion aus den sog. Monomer-Bausteinen hergestellt. Diese Monomeren
sind Molekile von ausgewdhlten chemischen Verbindungen, welche nach der Poly-
merisation als Lackharze die notwendigen Eigenschaften aufweisen!

Acrylate (sind die am weitaus meisten verwendeten Polymer-

harze)
Vinylchlorid (PVC), Vinylacetat (PVA), Propylen, Aethylen, Butadien (,Latex"),

Styrol, etc.

Urethane (bekannt als sog. 1K-PUR-Dispersionen)
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Diese Monomeren resp. Molekile (z.B. Acrylate) werden nun zu Makromolekilen
polymerisiert (poly heisst viel); es wird also eine Vielzahl von Acrylmolekilen mitei-
nander verkettet, wobei die Polyacrylate entstehen!

Bei Molekulargewichten von einigen Zehntausend wird die Reaktion gestoppt; diese
Makromolekile (Polyacrylate) werden nun kunststofftechnisch als Polymerisatharze
bezeichnet (oder abgekirzt einfach als ,Acrylharz").

Die Polymerisatzharze konnen aus einem oder mehreren Monomertypen aufgebaut
sein:

e Homopolymeren aus 1 Monomertyp aufgebaut (z.B. Reinacrylat, PVC,
Polyvinylacetet, Polystyrol, etc.)

e Copolymeren aus 2 Monomeren aufgebaut (Styrol-Acrylat, Butadien-
Styrol, etc.)
e Terpolymeren aus 3 Monomeren aufgebaut (Acryl-PVC-Polyéthylen,

Acryl-Butadien-Styrol, etc.)

Die Polymerharze dieser Molekulargrdsse sind nun in organischen Losemitteln 16s-
lich (v.a. in Aliphaten (TE) oder Aromaten) und bilden die Grundlage fir die An-
strichstoffe auf Polymerisatzharzbasis in Losemittelform:

e aliphatenléslich Fassadenfarbe Pliolite Ism. und Tiefgrund (Reinacryl-
harze), Isoliergrund geruchsarm (Vinylharz/Acrylharz);
Mattfarbe innen CLASSIDUR Modern Plus (Acrylharz)

e aromatenléslich 1K-Bodenfarbe (PVC/Acrylharz, Isoliergrund aggressiv
(Vinylharz/Acrylharz), Strassenmarkierfarbe  (Vinyl-
harz), Metallschutzlack u. Abziehlack farblos (Acryl-
harz)

Zur Herstellung von Dispersionsbindern (Polymerharze in Dispersionsform) werden
die Polymerharze in wésseriger Phase mit Hilfe von Netz- und Dispergiermitteln zu
Kigelchen oder Kndueln weiterpolymerisiert. Die Binderteilchen sind also wesent-
lich grosser als die einzeln gel6sten Polymerharze der Losemittelform!

DIE EIGENSCHAFTEN DER POLYMERISATHARZE (PHYSIKALISCH
TROCKNEND; THERMO-PLASTISCH)

Da die Polymerharze beim Trocknen nur verfilmen, resp. verfliessen, aber nicht
chemisch miteinander vernetzen bleiben die Anstriche dauernd ,reversibel®, wie-
der anlésbar (mit aggressiven Losemitteln) und thermoplastisch; je nach Harte des
Polymers resultiert dann eine mehr oder weniger gute Blockfestigkeit!

Weil sehr gute chemische und mechanische Bestandigkeit nur durch eine chemische
Vernetzung erreicht werden, verfigen die rein physikalisch trocknenden Polymer-
harze nur Uber massige Oberflachenharte, Kratz- und Schmissfestigkeit, sowie
Losemittelresistenz (im Vergleich zu den oxydativ trocknenden KH- und 2K-
Lacken). Eigenschaften wie die Licht, Wetter-, Kreidungs- und Alkaliresistenz
hangen nicht vom Vernetzungsgrad ab, sondern von der chemischen Zusammen-
setzung des Bindemittels resp. Polymers! Die Reinacrylharze schneiden hinsichtlich
Licht- und Wetterfestigkeit hervorragend ab, weshalb die Acrylate auch den weitaus
grossten Anteil der lacktechnisch verwendeten Poymerharze ausmachen. Bestimm-
te Polymerharze auf Basis von PVC oder PUR (aromatisch) sind begrenzt licht- und
UV-bestdndig, was bei Bewitterung zu Kreidungserscheinungen fihren kann.
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e sehr gute Dauerelastizitdt (Eignung fur nicht-masshaltiges Aussenholz); mehr
oder weniger blockfest

e ausgezeichnete Licht-, Wetter- und Kreidungsresistenz; véllig vergilbungsfrei

e reversibel" oder anlsbar (keine Bestandigkeit gegeniber den aggressiveren
Lésemitteln)

e relativ gute Wasser- und Chemikalienresistenz; sehr gute Verseifungsbestan-
digkeit

e nur massige bis gute mechanische Bestadndigkeit (Harte, Kratz-. Schmiss-
und Abriebfestigkeit)

1K-PUR-DISPERSIONEN (ALIPHAT. ODER AROMAT. POLYURETHAN-
HARZE IN DISPERSIONSFORM)

1K-PUR-Lacke liegen heute machtig im Trend; die Begriffe ,1K*, "PUR", ,wasserver-
dunnbar" sind wohl optimale Verkaufsschlagwérter, doch im Prinzip sind 1K-PUR-
Dispersionen (aliphatische Typen sind wetterfest) nichts anderes als spezielle,
hochwertige Polymerbinder, die im Vergleich zu den reinen Acrylbindern eine etwas
verbesserte Wasser-, Weichmacher-, Handschweiss-, Kratz-, Schmiss- und Block-
festigkeit aufweisen!

Die PUR-Dispersionen haben aber absolut nichts mit reaktiven, isocyanathartenden
2K-PUR Lacken auf Wasserbasis zu tun. Gegeniber einem aggressiven Verdinner
sind 1K-PUR-Lacke also genauso empfindlich wie Reinacryllacke. Getrocknete An-
striche von 1K-PUR- und Acryllacken sind deshalb lacktechnisch auch kaum unter-
scheidbar (z.B. durch den Losemitteltest).

1. 3 Polymerisatharze: Losemittel- und

Dispersionsform

Als ,Dispersionsfarben" bezeichnet der Maler also die , Dispersionen® (sog. Konven-
tionelle Innen- und Aussendispersionen) und die Dispersionlacke (Acryllacke). Die
Bindemittel dieser Anstrichstoffe, die sog. Dispersionsbinder basieren immer auf ei-
nem Polymerisatharz in Dispersionsform!

Reaktionslacke Kunstharzlacke Polymerisatharzlacke Diverses

2K-Lacke Alkydharzlacke | Losemittelform Dispersionsform Nitrolacke

Saurehirterlacke | Ollacke Fassadenfarbe Ism. /\ Asphalt/Bitumen

Einbrennlacke Tief q c onelle D onslack Schellack

etc. iefgrun c?nventllone e Dispersionslacke | i hoo
Isoliergrund Dispersionen  (Acryllacke) Silikonharze

Chemische Oxydative Physikalische Trocknung

Trocknung Trocknung
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Dispersionsform
Relativ grosse ,Kugeln® von
vielen Acrylharzteilchen (bei der
Herstellung vorpolymerisiert).

S

Keine Penetration maglich!

Losemittelform
Die Acrylharzmolekile sind
einzeln gel6st und viel kleiner als
die Binderteilchen.

=
ZANS

Gutes Eindringvermégen!
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In der vorherigen Ubersicht sind praktisch alle Bindemittel der Gblichen Baumaler-
und Industrielacke enthalten.

Die physikalisch trocknenden Polymerisatharze kdnnen in der Lésemittel- oder Dis-
persionsform vorliegen. Wir kennen deshalb Anstrichstoffe mit praktisch gleicher
Zusammensetzung (Bindemittel, Pigmente und Fullstoffe), welche sich nur in der
"Form" des Bindemittels unterscheiden (z.B. Fassadenfarbe Ism. und Aussendisper-
sion).

In der Losemittelform sind die Polymerisatharzmolekile (Acrylharze) einzeln in or-
ganischen Losemitteln gel6st (Terpentinersatz oder Aromaten). Diese Teilchen sind
dusserst klein und vermdgen sehr gut in feinpordse Untergrinde wie Holz oder mi-
neralische Baustoffe einzudringen (gute Grundier- und Impragnierwirkung!!).

In der Dispersionsform werden Hunderte von kleinen Polymerisatharzmolekilen
wahrend der Herstellung zu relativ "grossen" Polymerkigelchen vorpolymerisiert
und sind deshalb sehr viel grésser als die Bindemittelteilchen der Lésemittelform.
Diese Polymerisatharzkigelchen (Polymer- oder Binderteilchen) sind mit Hilfe von
Netzmitteln im Wasser dispergiert.

DIE FORM DES BINDEMITTELS FUHRT AUCH ZU WICHTIGEN LACK-
TECHNISCHEN UNTERSCHIEDEN:

e  Grundier- und Impragnierwirkung (Eindringvermogen)

Die Modellvorstellung der "grossen" Binderkugeln resp. der kleinen, einzeln gelds-
ten Bindemittelmolekile der Lésemittelform erklart das sehr gute Eindringvermo-
gen der I6semittelhaltigen Polymerisatharzlacke in feinporése Untergrinde (mine-
ralische Baustoffe oder Holz). Daraus resultiert eine sehr gute Grundier- und Im-
pragnierwirkung, welche den I6semittelhaltigen Anstrichstoffen (z.B. Fassaden-
farben, Isoliergrund etc.) eine gute Verankerung im Untergrund resp. ein ausge-
zeichnetes Haftvermdgen vermittelt. Anstriche auf Dispersionsbasis neigen zu aus-
gepragter Schichtbildung; die grossen Binderkugeln vermdgen praktisch nicht in
feinporige Untergrinde wie Holz, Beton, Eternit, etc. einzudringen. Auch ein starkes
Verdinnen von Dispersionsfarben vermag das Eindringvermdgen nicht zu verbes-
sern, da die Binderkugeln durch das Verdinnen ja nicht kleiner werden.

e Wegschlagen des Bindemittels (Bindemittelentzug)

Ein stark saugender Untergrund kann bei verdinnten I6semittelbasierten Lacken
u.U. zu einem Ubermassigen Entzug des Bindemittels fihren. So kénnen bei einer
verdiUnnten Fassadenfarbe mehr als 50% des Bindemittels (Acrylharz) in einen saug-
fahigen mineralischen Untergrund wegschlagen. Selbst nach dem 2. Anstrich muss
mit einem Bindemittelmanko gerechnet werden, sodass die Pigmente und Fillstof-
fe oberflachlich nicht mehr optimal abgebunden sind. Verfrihte Kreidungseffekte,
sowie verminderte Scheuer- und Abriebfestigkeit sind die Folgen.

Die vermeintlichen "Selbstreinigungseffekte" der Pliolite Fassadenfarben sind in
solchen Bindemitteldefiziten begrindet; v.a. wenn auf stark saugenden Fassaden
nicht tiefgrundiert wird.

Demgegeniber ist bei Dispersionsanstrichen, welche ja zur ausgepragten Schicht-
bildung neigen, ein Wegschlagen der "grossen" Binderkugeln nur sehr begrenzt
maglich (auch beim Verdinnen werden diese ja nicht kleiner!).
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o  Aufhelleffekte (,Modeling") / Glanzgradverlust

Wenn auf saugenden Untergrinden das Bindemittel wegschlagt, wird dieses in den
Hohlrdumen zwischen den Pigmenten und Fillstoffen durch Luft ersetzt, welche ei-
nen ganz anderen Brechungsindex aufweist. Der Anstrich erscheint dadurch heller
und weisslicher infolge der héheren Lichtstreuung (sog. Aufhelleffekt oder Mode-
ling).

Auf unterschiedlich saugenden Untergrinden fuhrt dies zu hellen Flecken- oder
Wolkenbildungen; an den starker saugenden Stellen erscheint der Anstrich heller.

WELCHES SIND DIE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KONVENTIONELLEN
DISPERSIONEN UND DISPERSIONSLACKEN?

In der folgenden Tabelle erhalten Sie den kompletten Uberblick Gber die Anstrich-
stoffe auf Polymerisatharzbasis, welche in der Lésemittel- oder Dispersionsform als
Bindemittel in Anstrichstoffen vorkommen konnen.

Polymerisatzharze

T

Losemittelform

Fassadenmattfarbe

Mattfarbe innen (Classidur mod.+)
1K-Bodenfarbe

Isoliergrund geruchsarm

Haft- und Isoliergrund aggressiv
Tiefgrund

Strassenmarkierfarbe

Abziehlack

Metallschutzlack

Dispersionsform
Dispersionslacke (Acryllacke) Konv. Dispersionen
Haus- Holzdispersion matt Aussendispersion
Innendispersionen
Methacryl-Siegel

Isolator, Filtergrund

Tiefgrund wv
Strassenmarkierfarbe wv

Acryl-Decklacke, Perlmuttdispersion

In dieser Tabelle stehen sich Produkte in der gleichen Linie gegeniber (z.B. Fassa-
denfarbe Ism. - Aussendispersion, Classidur mod. plus - Innendispersion), welche
von der Zusammensetzung und dem Einsatzgebiet praktisch identisch sind. Der Un-
terschied liegt lediglich in der Form (gel6st oder nicht gelost) des Bindemittels.
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WAS IST DER UNTERSCHIED: ,,DISPERSION" — DISPERSIONSLACKE
(ACRYLLACK)

Der allgemeine Begriff "Dispersionsfarbe" bezeichnet alle Anstrichstoffe auf Poly-
merisatharzbasis in Dispersionsform. Diese Dispersionsfarben werden sinnvoller-
weise in die altbekannten, konventionellen Innen- und Aussendispersionen, so-

wie die modernen, lackdhnlich zu verarbeitenden Dispersionslacke unterteilt.

Dispersionen™

Dispersionslacke (,Acryllacke")

Unter dem Begriff "Dispersion" ver-
steht man konventionelle Innen- und
Aussendispersionen (oder Wand- und
Fassadendispersionen).

Preiswerte Qualitdten (i.d.R. 20 kg-
Gebinde) die mit dem Roller verar-
beitet werden!

Merkmal: kurze, stockige Einstellung
(schlechter Verlauf); soll auf dem
Putzkorn stehen bleiben!

e Innendispersionen

e  Aussendispersionen

e  Seidenglanz-Dispersionen, Acryl-
Latex Forte

Dispersionslacke sind spezielle, meist
lackahnlich verarbeitbare Anstrich-
stoffe auf Dispersionsbasis mit be-
sonderen, ausgewahlten Haftungs-,
Bestandigkeits- und Haltbarkeits-
eigenschaften!

Merkmal: meist guter Verlauf (wie
ein "Lack")

Acryllacke seidenglénzend, glan-
zend!

e 1K-Bodenfarben

e 1K-PUR-Dispersionslacke
e  Holz- und Hausdispersion
e  Acryl-Klarlacke

e  Glanz-Dispersion

e  Armierungsdispersion

e  Dispersion schimmelfest
e  Betonlasur, etc.

1 . 4 Die ,Trocknung" der Dispersionsfarben:

Verfilmung / Koaleszenz / kalter Fluss

Das Verstandnis der Filmbildung der Dispersionsfarben ist sehr wichtig fur die Erkla-
rung von spezifischen Eigenschaften, aber auch von Qualitdtsmangeln und Schaden
bei Dispersionsanstrichen!

DER FILMBILDUNGSPROZESS UND DIE MINDESTFILMBILDETEMPERA-
TUR (MFT)

Wie erwahnt sind die "Dispersionsbinder" (Polymerharze in Dispersionsform) Kugeln
resp. Knduel aus Hunderten von vorpolymerisierten Polymerisatharzmolekilen; die
Binderteilchen sind viel grésser als die einzeln gelésten Polymerisatharze in der L6-
semittelform (z.B. Fassadenfarbe Pliolite).
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Mikroskop. Aufnahme einer
Polymer-Dispersion
(ca. 5o% Festkorper)

Deutlich sind die kugelformigen
Binderpartikel zu  erkennen
(Teilchengrosse ca. 0,1 Mikron).

Dispersions-Binderfilm in ange-
trocknetem Zustand

Nach der Verdunstung des Was-
sers werden die Polymerkugeln
Zusammengedrangt und  zu
vielflachigen Polyedern defor-
miert. Das Wasser wird restlos
aus den Zwischenrdumen "ge-
presst. In der REM-Aufnahme
sind die Polyederstrukturen noch
erkennbar!
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Unter Verfilmung (Koaleszenz | "kalter Fluss")
versteht man das Verkleben und Verschmelzen
der einzeln im Wasser dispergierten Polymerk{-
gelchen. Nach der Applikation

verdunstet das Wasser, die Binderteilchen ndhern
sich bis zur BerUhrung. Ob es nun zu einer guten
Filmbildung resp. "Verklebung" kommt, hangt
infolge der Thermoplastizitat von der Harte oder
Klebrigkeit der Polymerteilchen bei der jeweili-
gen Temperatur ab. Je héher die Temperatur,
umso weicher und klebriger wird das Polymerteil-
chen und umso besser ist die Verfilmung resp. der
"kalte Fluss"!

Die Mindestfilmbildetemperatur (MFT) eines
Binders gibt an, wie hoch die Temperatur sein
muss, damit die Polymerteilchen genigend weich
und klebrig werden, um einwandfrei verfilmen zu
konnen.

. I L -y
a - L] #
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Unterhalb der MFT kénnen die Binderteilchen nicht mehr homogen verfilmen, resp.
verschmelzen; Rissbildungen, Sprodigkeit, verminderte Haftung, verfrihtes Kreiden
und Ausbleichen, usw. sind die verheerenden Folgen.

Die Filmbildehilfsmittel (org. hochsiedende Lésemittel) machen die Oberflache
weich und "klebrig" und ermdglichen eine gute Verfilmung auch bei niedrigen
Verarbeitungs-Temperaturen!

Verfilmen heisst auch Ab- Bei den meisten Bindern liegt die MFT zwischen 15
binden und Verkleben mit und 25°C; bei tieferen Werten wirden klebrige Ober-
Pigmenten und Fillstof- flachen resultieren (v.a. bei Glanzdispersionen). Des-
fen, sowie mit dem Unter- halb gibt man der Dispersion ca. 1-2% Hochsieder zu
grund (entscheidend fiir ("Filmbildehilfsmittel"), welche die Oberflache des
das Haftvermégen). Polymers anlésen und "klebrig" machen. Dadurch

kann auch bei tiefen Temperaturen (unter 10°C) eine
gute Verfilmung erreicht werden.

Fir matte Dispersionen (kein Oberflachenkleber!)
existieren heute auch Binder mit einer MFT knapp
Uber 0°C; auf der grossen "harten" Polymerkugel
(MFT > 10°C) sind sehr kleine weiche Kigelchen (MFT
0°C) aufgepfropft, welche eine genigende Verfil-
mung bei tiefen Temperaturen von ca. 5°C ohne
Filmbildehilfsmittel (Losemittel) erlauben!

Verfilmung heisst nicht nur Verkleben der Binderteilchen untereinander, sondern auch Verkleben
(,Abbinden") von Pigmenten / Fillstoffen und Verkleben mit dem Untergrund (ergibt die Adhasion).
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Die Filmbildehilfsmittel entweichen nur sehr langsam aus dem Anstrichfilm; es dau-
ert 2 - 3 Wochen bis diese Losemittel restlos verdunstet sind. Der Filmbildungspro-
zess ist effektiv erst nach dieser langen Zeit vollstandig abgeschlossen und der An-
strichfilm erreicht auch dann erst die endgultigen Bestandigkeitseigenschaften!

e  Der Nassscheuertest eines Dispersionsfilms darf nach DIN erst nach einer Tro-
ckenzeit von 28 Tagen durchgefihrt werden, da Reste der Filmbildehilfsmittel
die Scheuerwerte Abrieb und Wasserfestigkeit stark erniedrigen!

e Auch die Endhaftung (Adhédsion) eines Dispersionslacks (Acryllack) wird be-
kanntlich erst nach 2 - 3 Wochen erreicht; erkldrbar durch das langsame Ent-
weichen der hochsiedenden Lésemittel!

1. 5 Mangel und Schaden an Dispersions-

anstrichen durch schlechte Verfilmung
(APPLIKATION BEI TIEFEN TEMPERATUREN / VERDUNS-
TUNGSKALTE BEI WIND)

EINE OPTIMALE FUNKTION DES BINDERS ERFORDERT EINE ERSTKLAS-
SIGE VERFILMUNG!

e Verfilmung bedeutet Verschmelzung der Binderteilchen untereinander, aber
auch Verkleben und Abbinden mit Pigmenten, Fillstoffen und dem Untergrund
(Haftung!).

Alle Eigenschaften, die aus der Funktion des Bindemittels hervorgehen, wie Rissan-
falligkeit, Scheuerfestigkeit, Kreidungs- und Wetterresistenz, Farbton- und Glanz-
haltung, Dauerelastizitat und die Haftfestigkeit werden durch eine gestorte Verfil-
mung graduell verschlechtert.

WAS SIND VERFILMUNGSSCHADEN — WIE SEHEN SIE AUS?

Ein harter Binder mit einer MFT von 40°C (z.B. fUr Bodenfarben) trocknet bei 20°C
ohne den Zusatz von Filmbildehilfsmittel fast als Pulver auf. Wird die MFT nur knapp
erreicht, kann die Filmbildung auch nur teilweise gestort sein, ohne dass offensicht-
liche Schaden direkt erkennbar waren. Wenn auch nicht direkt ersichtlich, sind die
gesamten Haltbarkeitseigenschaften mehr oder weniger stark vermindert (gestor-
te Bindemittelfunktion).
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Erste sichtbare Anzeichen einer gestor-
ten Verfilmung sind stellenweise auftre-
tende Haarrisse; meist netzformig und
dadurch gut von den krahenfussartigen
Schwundrissen, die von Vertiefungen
ausgehen, zu unterscheiden.

Bei drastischen Verfilmungsschédden er-
scheint der Anstrich meist stark gerissen,
sehr spréde und kann infolge der Uberaus
schlechten Haftung oft sogar mit dem
Fingernagel unter Splittern abgekratzt
werden (Bild rechts).

Modellversuch: Aussen-Dispersion mit einem
Binder (MFT 20°C) ohne Filmbilde-
hilfsmittel; verfilmt bei + 5°C.

Nicht sofort sichtbare Mangel infolge einer gestérten Verfilmung kénnen in vielfal-
tiger Weise auftreten:

e verminderte Strapazierfdhigkeit und Scheuerfestigkeit

e erhohte Rissanfdlligkeit (geringere Elastizitat)

e vermindertes Haftvermdgen

e verfrihte Kreidungserscheinungen

e  Farbtonverdnderungen und Ausbleichungen bei Buntténen

Wichtig: Wenn die Bindekraft resp. das Pigmentbindevermégen gestort und ver-
mindert ist, werden bei der Bewitterung natirlich wiederum zuerst die sehr kleinen
organischen Pigmente ausgewaschen (die viel grésseren Titandioxid- und Fillstoff-
partikel verbleiben im Film). Die Abgrenzung zu andern méglichen Schadensursa-
chen ist oft sehr schwierig (z.B. zu geringe Wetterechtheit von Buntpigmenten,
Méngel in der Vorbehandlung des Untergrundes, etc.).

Die Praxis zeigt, dass bei Ausbleichungen und Farbtonverdnderung in vielen Féllen
nicht die Wetterechtheit der org. Pigmente (v.a. Gelb-, Rot-, Rosatdne) sondern ei-
ne gestorte Verfilmung Ursache des Schadens ist.

STORUNGEN DER VERFILMUNG DURCH AUSSERE FAKTOREN

e  Verdunstungskalte bei windigen Verhaltnissen: Schon ein leichter Wind kann
die Oberflaichentemperatur eines nassen, frisch applizierten Dispersions-
anstrichs infolge der entzogenen Verdunstungswarme um 5 - 7°C erniedrigen.
Sehr haufig sind Verfilmungsschdden ganz signifikant und ortlich an windbe-
strichenen Zonen festzustellen (an geschitzten Stellen, in Nischen oder Ecken
kann der Anstrich in Ordnung sein)!

e Schneller Temperaturabfall bei Sonnenuntergang: Bei Sonnenuntergang
kann die Temperatur innert kurzer Zeit um 5 - 10°C abfallen, was zur pl&tzli-
chen und akuten Gefahr von Verfilmungsschéaden fihren kann.

Wichtig: Bei kritischen Verhdltnissen nie am spaten Nachmittag, sondern még-
lichst schon am Morgen streichen, um dem Anstrich Uber Mittag einige Stun-
den mit héheren Temperaturen zu génnen!

e Bei waagrechten Flachen (Simse, Balkone) kann bei friher Regenbelastung
ein Teil des Filmbildehilfsmittels aus dem noch nicht geniigend verfilmten An-
strich extrahiert werden. Frihe Abblatterungen (Haftungsstdrungen), man-
gelnde Wasserfestigkeit, etc. kdnnen die negativen Folgen sein.

e Tauwasserbelastung (nachts) fihrt bei frischen Anstrichen zu "indirekten"
Schaden (s. néchste Seite).
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1. 6 Mangel und Schaden an Dispersionan-

strichen durch frUhe Tauwasser- oder
Regenbelastung

Bei unginstigen Trocknungsverhéltnissen im Herbst (niedrige Temperatur und hohe
Luftfeuchtigkeit) kann sich ein Dispersionsanstrich noch sehr lange "nass" anfihlen;
vor allem bei intensiveren Bunttonen, die gréssere Mengen von glycolhaltigen
Mischfarben und Pigmentpraparationen enthalten.

Solche Anstriche sind noch nicht vollstandig verfilmt resp. richtig getrocknet und
gelten daher als sehr wasserempfindlich!

Bei einer frihen Belastung mit Tauwasser oder Regen konnen wasserlosliche Addi-
tive, Cellulose, Netzmittel, Dispergiermittel, Verdicker, usw. aus dem Anstrich "ex-
trahiert" werden. Nach dem Auftrocknen kdnnen Ablaufspuren, Glanzstellen, Strei-
fen-, Wolken- und Fleckenbildungen, weissliche Ablagerungen sichtbar werden.
Diverse Additive sind weisse Salze oder Pul-
ver; diese erscheinen an der Oberflache dann
wie weissliche Ausblihungen, welche auf
dunklen Dispersionsanstrichen besonders gut
sichtbar sind!

Andere Additive weisen gelblich-brdunlichen,
oligen Charakter auf (z.B. Entschdumer).
Wenn Objekte wie Rohre und Dachrinnen bei
den oben erwadhnten, unginstigen Bedin-
gungen mit Acryllacken gestrichen werden,
kann sich das nachtlich gebildete Tauwasser
am tiefsten Punkt tropfenférmig sammeln.
Diese wasserléslichen Additive kénnen sich
in diesen Tropfen aufkonzentrieren. Nach
dem Abtrocknen des Wassers bleiben diese
Substanzen dann als &lige, bréunliche Tropf- -
chen auf dem Anstrich zuriick (besonders Streifenbildungen auf einem blauen
gut sichtbar bei weissen oder hellen An- Dispersionsanstrich infolge von Tau-
strichen). wasser-Ablaufspuren

Bei gravierenden Fallen kann durch das Tauwasser aber sogar
eine Bindemittelanreicherung an der Oberflache erfolgen; der-
art entstandene Glanzeffekte sind leider auch mit Heisswasser
nicht zu entfernen.

Oft werden diese wasserldslichen Additive bei intensiver Bewit-
terung langsam wieder abgewaschen, manchmal ist aber auch ei-
Reinigung mit warmem Wasser unumganglich.

Wichtig: Die Qualitiit der Anstriche wird durch solche Erscheinungen in der Regel
nicht beeintrdchtigt, da diese wasserléslichen Additive im getrockneten Anstrich
gar nicht mehr nétig oder oft sogar nicht mehr erwiinscht sind (zum Beispiel ver-
mindern die Netz- und Dispergiermittel die Wasserfestigkeit des Anstrichfilms).
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ERFAHRUNG AUS DER PRAXIS ZUM THEMA VERFILMUNG [ TAU-
WASSER

Bei ungunstigen Begleitumstanden (Wind, stark saugender Untergrund, schnelles
Absinken der Temperatur nach der Applikation) kann es schon bei Temperaturen
knapp um 10°C zu Verfilmungsschdden kommen. Es missen also immer mehrere
Umstande bericksichtigt werden!

Immer in der kritischen Jahreszeit hdufen sich die Anfragen von Verarbeitern (und
Architekten), ob ein Dispersionsanstrich noch mdglich sei oder nicht. Eine verbindli-
che Antwort kann ohne genaue Kenntnis der dusseren Bedingungen und Begleitum-
stande nicht gegeben werden. Zudem gibt es ja nicht nur eine gute und eine
schlechte Verfilmung; der Ubergang ist auch hier fliessend!

Bunte Fassadenanstriche mit Dispersionen, wo eine gute Verfilmung hinsichtlich
einer langen Haltbarkeit (Ausbleichen, Farbtonhaltung, Kreidung, etc.) besonders
wichtig ist, sollten nur bei genigend hohen Verarbeitungstemperaturen ausgefihrt
werden!

Wichtig: Schon ab September muss mit Tauwasserpotential gerechnet werden
(auch bei nachtlichen Temperaturen um 10°C); speziell bei der Applikation von Dis-
persionslacken in intensiven Buntténen mdglichst nicht mehr am spaten Nach-
mittag streichen (Gefahr von Ablaufspuren!).

In echten Notfallen kann ein erhéhter Zusatz von Filmbildehilfsmittel die Si-
cherheit erhohen!!

Wenn bei sehr unginstigen Temperaturverhaltnissen unbedingt mit Dispersion fer-
tig gestrichen werden muss, kann der Hersteller (unter Einbezug der genauen Um-
stande) durch den Zusatz speziell ausgewahlter Filmbildehilfsmittel (1-2%) sogar ei-
ne genigende Verfilmung bei Temperaturen um 0°C erméglichen!

Achtung: Solche "Tricks" sollten nur in echten Notfallen angewendet wer-
den, denn wie oben erwahnt, kdnnen solche Zusatze die Trock-
nung und das Erreichen der Wasser- und Regenfestigkeit verzo-
gern (nicht bei drohendem Regen oder sehr feuchter Witterung
verarbeiten!)

1. 7 Wissenswertes Uber wichtige Eigen-

schaften von Innendispersionsfarben

So gross wie die Preisunterschiede sind auch die Qualitdtsunterschiede bei Innen-
dispersionen. Entscheidend ist aber, von welchen Qualitdtsmerkmalen Uberhaupt
die Rede ist. Wahrend bei einer Billig-Dispersion nebst dem tiefen Preis hochstens
eine genigende Trockendeckkraft und "Blickfestigkeit" erforderlich sind, werden
heute an eine hochwertige Dispersion fir Wohnraume noch vielféltige und spezielle
Anforderungen gestellt!!
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ANFORDERUNGSPROFIL AN EINE MODERNE TOP-DISPERSION

Nass-Deckféhigkeit / Trocken-Deckfédhigkeit

Eine teure Dispersion mit optimaler Nassdeckkraft enthdlt viel Titandioxid (15-20%);
beim Trocknen hellt sie weder merklich auf, noch wird die Deckkraft sichtbar ver-
bessert. Eine wirtschaftliche Dispersion mit weniger Titandioxid entwickelt die volle
Deckkraft erst beim volligen Auftrocknen, wenn das Wasser in den Poren durch Luft
ersetzt wird und der Brechungsindexunterschied zwischen Fillstoff und Luft (héher
als Fullstoff / Wasser) zum Tragen kommt!

Nassscheuerfestigkeit / Reinigungsfreundlichkeit / "Aufpolier-Resistenz"

In vielen Bereichen (Verkaufsraume, Kichen, Korridore, etc.). ist eine hohe Nass-
scheuerfestigkeit und Strapazierfahigkeit gefragt, ohne dass "Poliereffekte" (glén-
zende Stellen) oder Flecken beim intensiven Reiben auftreten.

Wichtig: Bei stumpfmatten Innendispersionen ist diese Aufpolier-Resistenz nicht
gegeben (kein Schutz durch Bindemittel an der Oberflache); hier zeigen nur Qualita-
ten mit Oberflachenglanz gute Ergebnisse. Achtung: Nassscheuer- und Nassab-
riebfestigkeit sind labortechnische Werte (nach DIN), die oft zu falschen Vorstellun-
gen Anlass geben!!

"Wohnraum-Qualitat" / "Schadstofffrei" / "ELF" [ "Geruchsarm", etc.

Auch die Bezeichnung emissions- und lI6semittelfrei (E.L.F.) ist zu relativieren; eine
Konzentration von Null existiert bei Anstrichstoffen praktisch nicht. Ob schadstoff-
arm, l6semittelfrei oder VOC-frei, alles ist eine Sache von Definitionen und Grenz-
werten! "Losemittelfrei" ist ein sehr dehnbarer Begriff; viele VOC's (volatile organic
compounds = flichtige organische Substanzen) wie Filmbildehilfsmittel, Verzégerer
oder Frostschutzmittel werden im engeren Sinne nicht mehr als Lésemittel be-
zeichnet oder betrachtet, wenn der Dampfdruck Gber 1 Millibar liegt.

"Schadstoffarme" Dispersionen (Wohnraum-Qualitditen) sollten "mdglichst wenig"
enthalten an:

e  Formaldehyd oder formaldehydabspaltenden Konservierungsmitteln

e organischen Losemitteln, Filmbildehilfsmitteln, etc. (auch mit Dampfdruck
Uber 1 mbar)

e  Salmiak oder anderen flichtigen Aminverbindungen (zur Einstellung der Alkali-
tat)

e  Restmonomeren (Ausgangsprodukte zur Herstellung der Polymerisatharze),
z.B. Acrylsdureester

o flichtigen, ausschwitzenden oder aussublimierfahigen Substanzen wie Ent-
schaumer, Weichmacher, etc.

Direkthaftung auf Gips und Weissputz

Durch Zusatz von extrem feinteiligen, gut eindringféhigen Polymerisatharzen (&hn-
lich den in wassrigen Tiefgrundierungen verwendeten Hydrosolen) kann auf glatten
Gipsfldchen eine gute Direkthaftung erreicht werden.

Isolierende Eigenschaften gegeniber wasseraktivierbaren Substanzen

Durch den Einsatz von kieselgurartigen Fillstoffen, welche farbende organische
Substanzen (Gerbstoffe, Nikotin, Russ, Wasserflecken, etc.) absorbieren und ab-
binden kénnen, resultieren gute isolierende Eigenschaften.

Geringe Verschmutzungsanfalligkeit (Hydrophobierung durch Siloxan-Zusatz)
Da feuchte Untergrinde verschmutzungsanfalliger sind, kann durch eine Hydro-
phobierung des Anstrichfilms (geringere Wasserquellbarkeit wie bei Silikonfarben)
die Ablagerung von Staubpartikeln verringert werden.

Matter Oberflachenfinish / dezente Rollerstruktur

Minimale Schwundrissanfalligkeit auch in dickeren Schichten
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Feinste Mikrozellulosefasern und echte Glimmerpartikel, nebst optimaler Pa-
ckungsdichte der Fullstoffe, verhindern eine Schwundrissbildung auch in dickeren
Schichten.

DIE PROBLEMATIK DER EFFEKTIVEN WASCHFESTIGKEIT, REINI-
GUNGSFAHIGKEIT UND ,,AUFPOLIERRESISTENZ" VON STUMPFMATTEN
DISPERSIONSANSTRICHEN

FUr Decken und Wanden im Innenbereich werden Gblicherweise stumpfmatte, re-
flexfreie Anstriche verlangt, welche auch im Streiflicht ansatzfreie, fliessblatt-
ahnliche Oberfldchen ergeben.

Dies kann naturlich nur mit entsprechenden Mattierungsmitteln und Spezialfillstof-
fen erreicht werden (z.B. Kieselgur, Diatomeenerde, Kieselsdure, etc.), welche sich
an der Oberfliche ablagern. Die resultierenden matt-rauen und auch mikro-
porosen Oberflachen sind dementsprechend sehr kratz- und schmissempfindlich
(praktisch kein Schutz durch Bindemittel an der Oberflache!).

Beim intensiven Reiben und Polieren werden die "weichen" aus dem Anstrichfilm
ragenden Mattierungsmittel "plattgewalzt", sodass regelrechte Glanzstellen auftre-
ten (Glanzflecken durch das sog. "Aufpolieren").

Stumpfmatte Dispersionsanstriche sind immer empfindlich gegen Schmiss und
Aufpolieren!!

Da die Oberflachen auch mikroporés sind, konnen feinteilige, 6lige und dinnflis-
sige Verschmutzungen relativ leicht in den Anstrich eindringen. Eine rickstandslo-
se Reinigung ist deshalb kaum mdglich. Beim Schrubben mit einem nassen, dunklen
Lappen (raue, abrasive Oberflache) wird auch sehr schnell weisslicher Abrieb sicht-
bar werden, da die weissen Fillstoffe und Mattierungsmittel ja nicht von Bindemit-
tel Gberdeckt sind!!

Selbst die matten Aussendispersionen (auch diese werden in stumpfmatten Einstel-
lungen verlangt) verfigen fast Uber die gleiche Oberflachenempfindlichkeit, obwohl
sie fast 3mal mehr Binder enthalten!

Die Bedeutung der Ausdriicke "Abrieb-, Nassscheuer- und Waschfestigkeit"
Diese Ausdricke kdnnen fir den Laien irrefihrend sein, wenn er meint, dass auf ei-
nem sehr gut waschfesten, matten Innendispersionsanstrich, z.B. ein Rotwein-,
Kaffee- oder Blutfleck rickstandslos durch eine Nassreinigung mit Lappen oder
Schwamm entfernt werden kann.

Die Ausdricke "waschfest", "nassscheuerfest", etc. beziehen sich auf normierte La-
bor-Scheuertest nach DIN, bei welchem gemessen wird, nach wie viel Scheuerzyk-
len (Schiiben) ein trockener Dispersionsanstrich (100 um) auf einer Leneta-Folie bis
auf den Grund durchgescheuert ist.

Bewertung: z.B. 1000 Schibe: "waschfest" 10'000 Schiibe: "nassscheuerfest"

Da diese Pradikate missverstandlich sind, wird in Zukunft vermehrt der Begriff der
"Nassabriebklassen" (1 - 3) verwendet werden. Dabei wird gravimetrisch gemes-
sen, wie viel Abrieb in mg ein Dispersionsanstrich nach einer gewissen Scheuerzeit
aufweist.

Echte Reinigungsfahigkeit und Polierresistenz ergeben nur Dispersionsanstriche
mit Oberflachenglanz!

Wenn derart reinigungsfdhige Flachen gewinscht werden (Kichen, Restaurants,
Verkaufsraume, Korridore, etc.) missen unbedingt solche Qualitaten verlangt wer-
den! Diese verfiigen Uber eine "geschlossene" Oberflache. Die Schutzwirkung ergibt
das glanzbildende, oberfldchliche Bindemittel.
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1. 8 Was sind Holz- und Hausdispersionen?

"Holzdispersionen", "Hausdispersionen" oder "House paints" gehdren zur Gruppe
der Dispersions- oder Acryllacke, welche sich von den konventionellen, preiswerten
Wand- und Fassadendispersionen (oder Innen- und Aussendispersionen) deutlich
abgrenzen. Eine echte, elastische Holz- und Hausdispersion muss auf Innen- und
Aussenholzwerk (auch nicht-masshaltig), auf mineralischen Untergriinden, sowie
fur Renovationsanstriche mit guter Haftung auf Altanstrichen und Kunststoffen ein-
gesetzt werden konnen.

Holz- und Hausdispersionen sind auf speziellen, sehr gut haftenden Reinacryldis-
persionen aufgebaut, welche ganz bestimmte, charakteristische Eigenschaften
aufweisen missen:

e speziell gute Haftungseigenschaften auf glatten Holzflachen, diversen Kunst-
stoffen, alten Dispersions- und Kunstharz-Anstrichen (auch sog. Alkydharz-
Nasshaftung); d.h. bei friher Wasserbelastung (Regen) darf auf Altanstrichen,
harten Kunststoffen, etc. kein Haftungsverlust auftreten.

Wichtig: Diese sog. Nasshaftung, sowie die Alkydharzhaftung sind bei Gblichen
Aussendispersionen nicht gegeben (diese sollten daher nicht als Haus- und
Holzdispersionen eingesetzt werden!!)

e hervorragende Zah- und Dauerelastizitat (geeignet fir nicht-masshaltige
Holzbauteile im Aussenbereich)

e  erstklassige Wetter-, Licht- und Kreidungsresistenz (optimale Farbton- und
Glanzhaltung)

e samt-matte Oberflache mit "Eierschalenglanz"

e ausgezeichnete Strapazierfahigkeit und Reinigungsfreundlichkeit; sehr gu-
te Aufpolierresistenz (d.h. kein Aufglanzen beim intensiven Reiben/ Scheu-
ern)

e |eicht stockige (nicht zu gut verlaufende) Einstellung; diese sehr wichtige Ei-
genschaft erméglicht das Zustreichen, Fillen und Uberbricken von allfélligen
Windrissen (wichtig fir eine gute Dauerhaftigkeit; denn offene Risse erhohen
die Gefahr der Hinterfeuchtung enorm (Rissbildungen, Abblatterungen!!)

HAUFIGSTE SCHADENSBILDER VON ACRYLLACKEN AUF STARK BEWIT-
TERTEM AUSSENHOLZ: ZU GERINGE SCHICHTDICKEN [ SCHICHT-
BILDENDE KH-IMPRAGNIERUNG [ SCHLECHTE HOLZQUALITAT

Acryllacke und Holz- und Hausdispersionen werden haufig auf nicht-masshaltigen
Holzbauteilen im Aussenbereich eingesetzt (Riegelbalken, Schindelschirme, Dach-
untersichten, Fachwerk, Taferungen, etc.). Relativ haufig sind an solchen Objekten
Schéaden in Form von Rissbildungen und Abblatterungen festzustellen, die aber nur
auf der extrem bewitterten Wetterseite auftreten! Die Anstriche an den weniger ex-
ponierten Stellen sind meistens mehr oder weniger intakt. Als Schadensursache
sind drei Hauptgrinde zu nennen:
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Die farblose Holzimpragnierung auf KH-Basis wird schichtbildend aufgetra-
gen (v.a. an praktisch nicht saugenden Hartholzstellen oder Astldchern, wenn
der Uberschuss nicht abgenommen wird)

e Die wichtige Regel "Keine KH-Anstriche auf nichtmasshaltiges Holz"

wird verletzt; v.a. auf der Wetterseite sind solche (zu harten) KH-Schichten
natirlich sehr rissanféllig! Bei Schlagregen, Hagel, etc. sind dann auch die
Schlussanstriche auf Acrylbasis von Rissbildungen und Abblatterungen
bedroht. Dies tritt meist ab 2 - 3 Jahren auf, speziell bei zu niedrigen
Schichtdicken.

Empfehlung: Auch unter Acryllacke immer Impragnierung verwenden!!!

Als Untergrund fir sichere Acryl- und Dispersionslacke kommt nur neues, ab-
solut gesundes und praktisch rissfreies Aussenholzwerk in Frage (Gruppe C;
siehe Magazin Olfarben / Aussenanstriche auf Holz).

Verwittertes, vergrautes altes Holz mit Rissen stellt fur Dispersionslacke ein
rel. hohes Risiko dar; hier sind Anstriche auf Olbasis sicher.

An der Wetterseite auf genigende Schichtdicke achten; der Zusammenhang
von Schichtdicke und Elastizitat wird oft zuwenig beachtet, denn direkt bewit-
terte (nicht-masshaltige) Holzbauteile kdnnen unter dem Einfluss von Sonne,
Regen oder Hagel betrachtlichen Schwind- und Quellbewegungen unterliegen.
Je hoher die Schichtdicke von dauerelastischen Beschichtungen, umso
grosser ist die Elastizitat resp. die Armierungs- oder Rissiberbriickungs-
funktion.

Empfehlung: An Wetterseiten macht sich ein Anstrich mehr immer bezahlt!!

1. 9 Polymerisatharze: Losemittel- und

Dispersionsform

Minderwertige oder massige Qualitdten von Weissputz und Gips ("FUllstoff, Cellu-
losespachtel") enthalten meist keine "Kunstharz- oder Kunststoffzusatze" (= Poly-
merharze in Form von sog. Redispersionspulver) und stellen deshalb fir diverse An-
strichstoffe wie z.B. Innendispersionen nur begrenzt tragféhige Untergriinde dar.

Zusammensetzung Weissputz 4FUllstoff* Funktion
Cellulosespachtel
Gips CaSOy4 ca. 50% 97 —99.5% Erhartet mit Wasser zu Gips-Hydrat
Calcit / Talk / Kaolin ca. 45% - Fillstoffe
Kalkhydrat 2-5% - Verarbeitungszeit
Metylcellulose 0.1-0.5% | ca.o.;% - Wasserrickhaltevermogen,

Geschmeidigkeit
- beeinflusst Verarbeitungszeit

von Gips
Polymerharz (fest) 0-2% 0-3% Sehr wichtig: Verfestigung |/ Haft-
Als sog. ,Kunststoff- oder vermogen. Bei zu schnellem Was-

Kunstharz"-Zusatz

serentzug (,Aufbrennen") kann der
Gips nicht erharten = mehlige,
murbe Oberflachen
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Weissputz und "Fillstoffe" (Gips- Cellulosespachtel) ohne Polymerzusatz erge-

ben:

relativ weiche, mirbe und oberflachlich dauernd abkreidende Oberflachen

"Aufbrennen" beim Ausziehen auf Null, d.h. infolge des schnellen Wasserent-
zugs auf saugenden Untergrinden kann der Gips hydraulisch gar nicht aus-
harten

(Folge: keine Festigkeit, mehlige, nicht tragfahige Schichten)

Wichtig: Auf solchen, schwach tragféhigen Untergrinden zeigen die ubli-

chen Dispersions- und Silikonfarben kein gesichertes und ausrei-
chendes Haftvermogen!!

Der Polymerharzanteil ( 2% fest entsprechen ca. 4% eines Dispersionsbinders) im
Weissputz und Gips vermag diese Schwachen zu Uberbricken, sodass in der Regel
nicht abkreidende, tragfahige Oberflachen entstehen, auf welchen auch ganz ge-
wohnliche Dispersionsfarben eine genigende Haftung aufweisen!!

Voraussetzung ist natirlich, dass keine anderen Problematiken bei Gips- und
Weissputz auftreten:

Verarbeiten von "totem" Gips (bereits teilweise hydratisiert) oder nach-
tragliches Verdinnen mit Wasser; dadurch kdnnen ebenfalls mehlige, schwach
tragfdhige Oberflachen entstehen

Sinterschichten: Diese dichten, nicht saugenden, glénzenden, spréden
Schldammschichten entstehen durch Kalkhydratanreicherung an der Oberflache
(zu langes Abtaloschieren, Uberschissiges Anmachwasser). Dies fihrt meist zu
stark unterschiedlicher Saugfahigkeit und Farbaufnahme (wenn nicht vollfla-
chig geschliffen wird), was oft zu Wolken- und Fleckenbildungen Anlass gibt
(unterschiedliche Schichtdicken!).

QUELLEN / LITERATUR

Spezialmagazine, Ruco Lacke und Farben:
(http://www.ruco.ch/de/fachwissen/spezialmagazine)
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