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Die Kreativen am Bau.

Leitfragen ,Dispersionen™

Beantworten sie folgende Fragen zum Thema , Polymerisation™

1. Monomere sind Molekile, welche fir Anstrichstoffe von ausgewahlten
chemischen Verbindungen bestehen. Z&hlen sie einige wichtige Typen
fur die Polymerisation als Lackharze auf.

Acrylate, VC, VA, Propylen, Aethylen, Butadien, Styrol

2. Polymerharze kdnnen auch in Lésemittel geldst werden, z.B. in alipha-
tischen oder in aromatischen Losemitteln. Wo liegt der Unterschied
zwischen diesen zwej gelésten Polymerharzen?

Die Geschwindigkeit der Trocknung (kalter Fluss), Iso-
lierwirkung

3. Da Polymerharze beim Trocknen nur verfilmen, resp. verfliessen, aber
nicht chemisch miteinander vernetzen, sind dementsprechend ihre Ei-
genschaften. Zahlen sie die bedeutenden Merkmale auf.

o ,reversibel" oder anlosbar (keine Bestdndigkeit ge-
geniber den aggressiveren Losemitteln)

e nurmdssige bis gute mechanische Bestdndigkeit
(Hdrte, Kratz-. Schmiss- und Abriebfestigkeit)

e thermoplastisch
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4. 1K-PUR-Lacke liegen heute machtig im Trend. Sie sind aber nicht mit
den chemisch-hartenden 2K-PUR-Lacke zu vergleichen. Was sind 1K-
PUR-Lacke und welche verbesserten Eigenschaften besitzen sie?

Hochwertige Polymerbinder mit einer verbesserten
Wasser-, Weichmacher, Handschweiss-, Kartz-,
Schmiss- und Blockfestigkeit

5. Warum besitzen geldste Polymerharze eine hohere Grundier- und Im-
pragnierwirkung als ungelste Harze?

Die Binderkiigelchen sind geldst und sind féhig in den
Untergrund einzudringen.

6. Erkldren sie den Fachbegriff ,Bindemittelentzug".

Der Entzug des Bindemittels in den Untergrund = Pig-
mente und Fillstoffe sind zu wenig abgebunden = ver-
frihter Kreidungseffekt, verminderte Scheuer- und Ab-
riebfestigkeit

7. Wie entsteht der Aufhelleffekt (,Modeling")?

= Aufhelleffekte (durch Wegschlagen des BM) anstelle
des BM kommt Luft in die Poren (Aufhellung), v.a. bei
[sm. basierten Lacken
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8. Worin liegt der Unterschied zwischen den herkdmmlichen Dispersio-
nen und den Dispersionslacken?

Herkémmliche Dispersion werden kurz und stockig eige-
stellt (Beigabe von Cellulose), wdhrend Dispersionsla-
cke meist einen leichten Verlauf zeigen.

9. Was heisst MFT?

Mindestfilmbildetemperatur

10. Was bewirken die Filmbildehilfsmittel?

Machen die Binderkiigelchen oberfldchig klebrig =
dadurch Verfilmung (kalter Fluss) auch bei niedrigeren
Temperaturen

11. Beschreiben sie einen sog. ,Verfilmungsschaden® eines Dispersionsan-
strichs (Erkennung, Ursachen, Schadensbild, Vorschldge zur Sanie-
rung):

e Rissbildung (netzférmig), sprode, schlechte Haftung
und verminderte Bestdndigkeiten (Kreidung, Farb-
tonbestdndigkeit, Scheuerfestigkeit, etc.).

e Ursache: zu tiefe Temperatur (ev. Verdunstungs-
kdlte)

e Sanierung: evtl. mit [sm.-haltiger Fassadenfarbe
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12. Was fir Schaden resp. Mangel kénnen bei frischen Dispersionsanstri-
chen durch nachtliche Tauwasserbildung auftreten (Ursachen, Scha-
densbild, Behebung):

Extraktion von wasserldslichen Substanzen (Dispergier-
mittel, Cellulose, etc.) = weissliche Flecken, evtl. Glanz-
stellen, Wolkenbildung, etc., wasserabwaschbar!!

13. Welche Polymerharze kennen sie?

Acrylate PVC

Polyacetate Styrol-Butadien

14. Nennen sie Anstrichstoffe auf Polymerharzbasis in Losemittelform:

Tiefgrund  I[sm. Fassadenfarbe

Isoliergrund 1K-Bodenfarbe

15. Was sind Holz- und Hausdispersionen und worin unterscheiden sie sich
z.B. zu konventionellen Acryllacken?

Es sind sehr gut haftende Reinacryldispersionen, welche
eine hervorragende Davuerelastizitdt, eine erstklassige
Wetter-, Licht und Kreidungsresistenz und eine ausge-
zeichnete Strapazierfdhigkeit aufweisen.




